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表　示 表　示

損傷の凡例

その他

漏　　水

遊離石灰
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損傷の凡例

その他

漏　　水
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鉄筋露出
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ひび割れ

平和の灯　損傷図（その4）

※図中の寸法は概略値

東側（立上がり外面～下面～側面）

（北側）（南側）

（下面見下げ図）

（南側）（北側）

6' 6

（北側）（南側）

（壁面）

補修跡

写真8

写真9,10

写真9

写真10（鉄筋露出部拡大）

写真8



t=0.2,L=300 t=0.25,L=400

t=0.1,L=370 t=0.1,L=370 t=0.1,L=370 t=0.1,L=370

（立上り外面　5'-5）

950×400

70×50

100×70

再劣化（さび汁、ひび割れ）
750×300

300×100

280×100

100×50

100×60

t=0.25,L=830

150×50

300×100 t=0.25,L=1250

（南側）

骨材のポップアウト
1850×500

t=0.25,L=650

表　示 表　示

損傷の凡例

その他

漏　　水

遊離石灰

う　　き

鉄筋露出

剥　　離

ひび割れ

平和の灯　損傷図（その4）
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